https://repozitorij.simet.unizg.hr/user/profile/mbz/235931

Vrijeme izvoza: 28.04.2024. 02:46:30
Repozitorij: repozitorij.simet.unizg.hr
Ukupan broj zapisa na URL-u: 35

Broj izvezenih zapisa: 35

Naslov

URL

Autori

Naslov izvornika

Pojavni oblici korozijskog osStec¢ivanja nehrdajudih celika

Klasi¢ek, Anja

Korozijska svojstva nehrdajucih Celika u morskom okolisu

Grgi¢, Marko

Korozijska svojstva slojeva aluminijske legure dobivene postupkom
aditivne proizvodnje elektri¢nim lukom i Zicom (WAAM)

Tonkovi¢, Hrvoje

Utjecaj vrste zavarenog spoja na svojstva korozijske zastite
organske prevlake

Maji¢, Jerko

Zastita od korozije polimernim previakama

Mestrovié, Lovro

Korozijska otpornost superaustenitnih nehrdajucih Celika

Udovicié¢, Dora

Rupicasta korozija zavarenih spojeva nehrdajucih Celika

Pili¢i¢, Marko

Utjecaj cerijevih iona na korozijska svojstva aluminijske legure u
kloridnome mediju

Kurtela, Marin

Odredivanje kriti¢nog unosa topline za primjenu korijenske zastite
kod TIG zavarivanja Cr-Ni Celika

Bauer, Bruno

Utjecaj mehanicke obrade Cr-Ni ¢elika na korozijsku otpornost

Poljak, Ivan

Epoksidni premazi otporni na koroziju i mehanic¢ko troSenje

Kovaci¢, Tena

Oblikovanje procesa robotiziranog zavarivanja karoserije automobila

Radi¢, Matija

Razvoj novih samoobnovljivih kompozitnih premaza s inhibitorima
korozije

Zidov, Bruno

MikrobioloSki poticana korozija nehrdajucih Celika

Stefanovié, Luka

Korozijska ostecenja endoprotetskih implantata zgloba kuka

Muhar, Ivana
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Korozijska oStecenja zrakoplova i metode zastite

Mihulja, Lovro

Optimiranje parametara zavarivanja pri aditivnoj proizvodnji
elektri¢nim lukom i zicom

Vresk, Jurica

Rupicasta korozija zavarenih spojeva nehrdajucih Celika

Grgi¢, Marko

Katodna zastita austenitnog nehrdajucéeg Celika u kloridnim
otopinama

Bili¢, Lovro

Primjena nehrdajudih ¢elika u automobilskoj industriji

Vranci¢, Daniel

Protupozarni premazi

Anlar, Dino

Ucinkovitost zastite bruniranog Celika inihbitorima korozije

Tomi¢, Anto

Korozijska otpornost mjedi u atmosferskim uvjetima

Smrkulj, Viktor

Korozijska svojstva Cu - Ni legura u morskoj vodi

Jeli¢, Nikola

Inhibiranje korozije aluminijske legure adsorpcijom cerijevih iona

Klasni¢, Antonio

Napredni industrijski premazi

Mili¢, Ante

Utjecaj postupka aditivne proizvodnje elektri¢nim lukom i zicom
(WAAM) na korozijsku otpornost dupleks ¢elika

Curi¢, Tin

Utjecaj klorida na korozijsku postojanost nehrdajucih Celika u vodi

Mandi¢, Kresimir

Utjecaj cerijevog klorida na inhibiranje korozije aluminijske legure
2024-T3

Zvonc, Enea

Corrosion behavior of CUAINiMn in 0.9% NaCl solution

Vrsalovié, Ladislav; Gotovac, Ivan; Gudi¢, Senka; Ivani¢, lvana;
Kozuh, Stjepan; Kosec, Borut; Bizjak, Milan; Pezer, Robert; Goji¢,
Mirko

Utjecaj kemijske obrade povrsine nehrdajucih ¢elika na eluciju
metalnih iona

Zrinusi¢, Mateja

Napetosna korozija zavarenih spojeva visokolegiranih Cr-Ni Celika

Kranzeli¢, Josip

Napetosna korozija dijelova zrakoplova izradenih od visokolegiranih
Cr-Ni Celika

Klasni¢, Antonio

MikrobioloSki poticana korozija zavarenih spojeva nehrdajucih Celika
u vodi

Simunovi¢, Vinko




Katodna zastita Celika u umjetnoj morskoj vodi

Basnec, Matija




