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Utjecaj atmosfere peći kod toplinske obrade poboljšavanja čelika H11 
na mikrostrukturu i tvrdoću Zekić, Sara

Utjecaj vremena visoko temperaturnog popuštanja na mikrostrukturu, 
tvrdoću i žilavost izotermički poboljšanog žilavog lijeva Čavara, Jelena

Utjecaj temperature popuštanja na tvrdoću, žilavost i mikrostrukturu 
čelika C45 Domikulić, Anita

Utjecaj rashladnog sredstva na strukturu i tvrdoću ugljičnih čelika 
Č1530 i Č1940 Giljanović, Toni

Different corrosion behaviour of CuNi10Fe1Mn alloy condenser tubes in 
seawater

Dadić, Zvonimir; Gudić, Senka; Vrsalović, Ladislav; Kvrgić, 
Dario; Ivanić, Ivana; Čatipović, Nikša

Istraživanje utjecaja triboloških mehanizama na uporabni vijek kalupa 
za visokotlačno lijevanje Dadić, Zvonimir

The influence of copper content on corrosion behavior of ductile iron 
and austempered ductile iron

Vrsalović, Ladislav; Čatipović, Nikša; Živković, Dražen; Dadić, 
Zvonimir; Kožuh, Stjepan; Gojić, Mirko; Batinović, Josip
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