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Pojava Lüdersovih linija kod niobijem mikrolegiranoga čelika Brlić, Tin

Pojava Lüdersovih linija kod niobijem mikrolegiranoga čelika Brlić, Tin

Indirektni nadzor istrošenosti alata i tvrdoće obratka kod bušenja kamena Klaić, Miho

Analiza zamora krajnje polne ploče sinkronog hidrogeneratora Bonačić, Filip

Razvoj referentnih pločica tvrdoće po Vickersu postupkom metalurgije praha Aleksandrov Fabijanić, Tamara

Utjecaj kvalitete etalonskih pločica na umjeravanje tvrdomjera Grbec, Vladimir

Primjena posredničkih etalona sile pri umjeravanju referentnog etalona sile Živković, Vjeran

Utjecaj sila opterećivanja na vrijednost izmjerene tvrdoće kod metode vickers Kamerla, Igor

Analiza utjecajnih faktora na mjernu nesigurnost etalonskog tvrdomjera Alar, Željko

Postupak umjeravanja prijenosnih etalona sile Videc, Mia

Utjecaj dvostrukog prevlačenja na mehanička i tribološka svojstva keramičkih prevlaka Jakovljević, Suzana
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